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6 Conclusion
La simulation de la caténaire pour plusieurs matériaux permet de constater une 
différence de comportement suivant l'alliage de cuivre utilisé. Cette différence 
s'explique par l'addition d'éléments dans l'alliage de cuivre (étain [Sn] ou 
magnésium [Mg]).
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